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ECOLUX - EPOXI BASE AGUA (ZERO V.0O.C)
Primer Promotor de Aderéncia - PP 88.00.178

Descricdo:

Diluente/Catalise:

Formas de
Aplicacéo:

Teor de Sélidos
Catalisado:

S
Secagem:

X
{ Instrugdes Gerais:

Uso e Aplicagoes:

Primer transparente epdxi a base de agua que tem alta penetracdo nos diversos tipos de
pisos, previamente lavados, indispensavel para promover a aderéncia ideal da subsequente
deméo, podendo ser aplicada sobre piso “verde” (apds 12 horas de lancado o concreto).
Formulado para atender as exigéncias de alta aderéncia e onde a presenca de exalacGes de
vapores nocivos a salde ndo sdo permitidas/desejadas, tais como Hospitais, Indlstrias
quimicas, farmacéuticas, alimenticias etc.; sem interferir com a salubridade do ambiente.
Oferece enorme resisténcia quimica e protecdo mecanica. Produto bi componente.

Sua aplicacéo é indicada para superficies de concreto e alvenaria para promover aderéncia
das subsequentes demaos. (ndo indicado para substratos ceramicos)

Agua Potavel: minimo 100% e no méaximo 200% conforme necessario para aplicago.
(produto j& deve estar catalisado para ser diluido). N&o utilizar o produto sem diluig&o.
ED 8800175 - Catalise em volume: 4 partes de tinta e 1 parte de endurecedor (4x1).

Por Peso: 48% +/- 2%
Ao Toque: 08 a 12 horas

Ao Manuseio: 12 a 24 horas
Cura Total: 07 dias

Rolo para Epéxi / Airless / Pincel / Rodo de Borracha.
1 a 2 deméaos com intervalos entre 12 a 24 horas entre demaos.

PREPARO DA SUPERFICIE:

A performance deste produto esta associada ao grau de preparacdo da superficie que deve
ser executado conforme os preceitos da NBR 14050:1998 item 9. A superficie deve estar
livre de nata, poeira de concreto, sujeira, desmoldantes, membranas curadas com umidade,
cimento solto e endurecedores, sem fissuras ou rachaduras; Coesa (ndo deve esfarelar).
Recomendamos fazer ensaio de arrancamento e de risco no piso, para verificar a resisténcia
mecénica e condicdo da superficie.

PREPARO DO PRODUTO E SUA APLICACAO:

Homogeneizar o conteido de cada um dos componentes por meio de agitagdo mecanica (A e
B). Assegurar de que nenhum sedimento fique retido no fundo da embalagem. Adicionar o
componente B ao componente A, nas propor¢des (volume) indicadas, sob agitacdo, até
completa homogeneizagdo, geralmente a mistura fica esbranquicada e ha um pequeno
aumento de sua viscosidade. Mantenha a agitacdo pelo menos por 1 min. em alta velocidade.
Somente adicione a agua, depois de completada a mistura dos componentes A + B. Diluir
com Agua Potavel: minimo 100% e no maximo 200% conforme necessario para aplicagéo.
(produto ja deve estar catalisado para ser diluido). Nao utilizar o produto puro, sem diluicéo.
Apobs a catalise, recomendamos que espalhe todo o produto ndo piso ou local da aplicacéo e
espalne com um rodo de borracha ou com rolo especifico para epoxi, isso aumenta
significativamente sua vida Gtil apo6s a catalise. Se o produto ficar dentro do recipiente que
foi catalisado a vida atil da mistura serd de 15 — 25 min a 25°C. A vida Gtil da mistura é
reduzida com o aumento da temperatura ambiente. N&o aplicar o produto ap6s o tempo de
vida atil da mistura (pot-life).


http://www.brasilux.com.br/

Brasilux

Rendimento
tedrico:

Densidade:

Normas de
Seguranga:

ry
FICHA TECNICA o brasilux.com.br

Revis&o 02: 30/04/2019

IMPORTANTE:

N&o pintar em dias chuvosos, ou com temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 35°C e
umidade superior 80%. O ambiente de aplicacdo deve ser protegido e arejado. A temperatura
do substrato e as condigdes climaticas e ambientais poderdo interferir no tempo de secagem
do produto. Sistemas epOxis podem ter o tempo de cura maior quando expostos a baixas
temperaturas. Nao expor o filme aplicado aos raios solares, pois este apresentara com 0
passar do tempo uma perda de brilho conhecida como calcinagdo e como consequéncia
alteracdo na sua tonalidade. Se for ultrapassado o intervalo maximo indicado para aplicagao
da demado subsequente, se faz necessario proceder lixamento manual / mecanico utilizando
lixa para quebra do brilho. Este procedimento se faz necessario para obter aderéncia entre as
camadas. O Rendimento é teérico, ndo considerando perdas decorrentes da rugosidade da
superficie e do método de aplicagdo e varia de acordo com a dilui¢do e do tipo de material a
ser aplicado; das perdas durante a preparacdo da tinta; do excesso de espessura do filme
aplicado; das condigdes ambientais e da habilidade do aplicador. Antes de iniciar a pintura,
toda alvenaria ou concreto deverd estar curada e seca, sem fissuras, trincas, alvéolos e
perfeitamente aderida a base ou a outras camadas de argamassa e revestimento.

12 - 15 m?/litro /demao, dependendo da porosidade do substrato e da diluicdo utilizada.
1,020 +/- 0,020 g/cm?

Produto ndo inflamvel. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de criangas e
animais. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a
embalagem. Durante a aplicacdo usar dculos de seguranga. Em caso de contato com o0s
olhos e pele, lave-os com éagua e sabdo. Em caso acidental de ingestdo ou persisténcia da
irritacdo, procure auxilio medico. Produto sem cheiro e zero voc. Produto de uso
profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. ndo se responsabiliza pelo uso e ou manuseio
inadequado do produto. Em caso de emergéncias verificar FISPQ do produto no site:
http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispg.
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